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Fitur

V TidakmengandungplastikPE / PP

V Terbiodegradasidi alam

V Dapatdi recycle dengankertas

V Aman untuk pertumbuhantanaman

V Aman jika termakanhewan

V Tidakmenimbulkanmikroplastik
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Biobased-polymer pada bermacamPati (Starch)

Amylopectin

Amylose



ÅPadadasarnyabahanbakutepungpati alamiahyang memilikiamylose 
dan amylopectin denganrasiosekitar30:70 seperticassava, corn, sagu, 
dsbdapatdigunakansebagaibahanbakuutama. Rasioini menentukan
viscositasnya, gelatinisasi, dan juga retrogradasi.

ÅProses yang digunakanadalahteknologicompounding plastikdari pati
tersebutdiatasdenganpemlastis turunandari minyaknabatidan 
polimer terbiodegradasi.

ÅKetersediaansupply singkongpadatahun2014 : 23,4 juta ton

ÅKonsumsiuntukmakanandan industry makanan: 81%

(sumberBPS 2015)
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InovasiEnviplast



Biopolimerberbahandasartepungnabati

BIOBASED BIODEGRADABLE



Life Cycle ENVIPLAST®

www.enviplast.com | info@enviplast.com

From Nature Back to Nature

ENVIPLAST®
terbiodegradasidialam
denganbantuanmikro
dan bahkanmakro
organismesertaakan
dirubahmenjadiCO2,  
air (H2O) and 
biomassa.
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Memenuhisyarat
biodegradabilitasaerobic 
padakeadaancomposting 
terkendalimenurut ISO 
14855 

PengujianBiodegradation Enviplast®

04. Biodegradation of 701F - OWS - 2 Jun 2015.pdf
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SYSTEM

End-of-Life padakondisikompostingTakakura


